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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

0. INTRODUCCION

En este apartado se recogen las reglas de ejecucion de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato,
ladrillo perforado y bloque ceramico.

Las principales fases de ejecucion de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado
o0 bloque ceramico, son:

1.

NSO ok LN

9.
10.

Replanteo.

— Replanteo horizontal.

— Replanteo y ajuste vertical.

Disposicion de bandas elasticas (cuando proceda).

Ajuste horizontal.

Arranque sobre el forjado inferior o sobre suelo flotante, segun sea el caso.
Ejecucion del resto de hiladas.

Formaciéon de huecos.

Ejecucion de los encuentros.

— Encuentro de la fabrica con el forjado superior.

— Encuentro de la fabrica con otras fabricas.

— Encuentro de la fabrica con pilares.

Instalaciones: apertura de rozas y rebajes, colocacion de las instalaciones y sellado.
Comprobaciones previas a la aplicacion de los revestimientos.

Aplicacion de los revestimientos.

lensis.

En este apartado del manual se recogen las reglas de ejecucion basicas de las soluciones de fabricas
ladrillo hueco de pequefo formato, ladrillo perforado y bloque ceramico que se deben sequir para
garantizar el buen funcionamiento de todas las soluciones englobadas dentro del sistema constructivo Si-

Las reglas de ejecucion especificas para el montaje de las fabricas de bloque ceramico aligerado ma-
chihembrado no se desarrollan en este manual por estar recogidas en varios manuales y publicaciones
desarrolladas por el Consorcio Termoarcilla.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

1. REPLANTEO

El replanteo es la primera fase en la ejecucion de una fabrica. El replanteo consiste en marcar la
configuracion general de la fabrica tanto en horizontal como en vertical, asi como sus encuentros con otras
fabricas, carpinterias, etc.

El replanteo debe realizarse segun lo indicado en los planos de replanteo del proyecto y/o por la
direccion de la obra.

1.1. Replanteo horizontal

El replanteo horizontal consiste en marcar la configuracion horizontal de las fabricas sobre el forjado,
solera o plano horizontal en general, mediante cuerda de trazar impregnada en afil.

En el replanteo horizontal de las fabricas se define:

— La forma en planta de las fabricas.

— Los encuentros entre fabricas (en "T", en “cruz" o en escuadra).

— La situacion y las dimensiones de los huecos (puertas y ventanas).
— La situacion de otros elementos singulares (mochetas, etc.).

Figura 1. Replanteo horizontal sobre el forjado.

Independientemente de si la fabrica lleva o no bandas elasticas en la base, el ancho de la fabrica a & iseacyr
marcar en el replanteo horizontal coincidira con el espesor de la fabrica sin considerar los revestimientos.
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Figura 2. Replanteo al espesor del tabique sin revestir.

Figura 3. Replanteo al espesor de la fdbrica sin revestir.

1.2. Replanteo vertical

El replanteo vertical consiste en definir mediante miras:
La verticalidad de la fabrica.

La altura de cada hilada.

La altura del antepecho de los huecos.

La altura de los dinteles de los huecos.

La altura de coronacion de los tabiques.

Para realizar el replanteo vertical se colocan miras aplomadas y alineadas en todos los cambios de
direccidn, encuentros con otras fabricas o elementos constructivos y delimitando los huecos.

En algunos casos, debido a la gran longitud de la fabrica, puede ser necesario intercalar miras
intermedias. La distancia entre miras debera ser la adecuada para que se garantice que la cuerda que se
coloca entre cada dos miras consecutivas, y que sirve de guia en la ejecucion de las hiladas, no se desplace con
el viento y se eviten alabeos.

Las miras deberan colocarse correctamente aplomadas a cuatro caras y alineadas con la linea de
replanteo del tabique.

@HISPALYT
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

Una buena colocacion, aplomo y alineacion de las miras garantiza que el plano vertical de la fabrica
quede correctamente definido.

=

Figura 4. Replanteo vertical.

=~

' P

Figura 5. Aplomado de miras.

[
\

El replanteo vertical se realizara de un modo u otro en funcion de si la fabrica lleva o no bandas elasticas
en la base. A continuacion se explican ambos procedimientos.

Tal y como se explicara en el apartado 2.7 Dimensiones de las bandas eldsticas, como regla general,
cuando la fabrica de ladrillo hueco de pequefo formato Ileve bandas elasticas en la base, se recomienda
que el ancho de las bandas elasticas sea 4 cm mayor que el espesor de la fabrica sin revestir, de tal modo & iseacyr
que sobresalga 2 cm a cada lado de la fabrica.
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Replanteo vertical de las fdbricas con bandas eldsticas en la base

En las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato con bandas elasticas en la base, la colocacion de las
reglas y de las bandas elasticas se realizara del siguiente modo:

1. Se replantea la fabrica al espesor del ladrillo.

2. Se colocan las miras de los extremos de la fabrica enrasadas con la linea de replanteo, alineadas y aplomadas.

3. En el caso de que por la longitud de la fabrica sea necesaria la colocacion de una mira intermedia, se
disponen dos cuerdas de mira a mira, y se coloca la mira intermedia aplomada, enrasada con la linea
de replanteo y alineada con las miras de los extremos.

4. Se colocan las bandas elasticas sobresaliendo 2 cm a cada lado con respecto a la linea de replanteo
del tabique, realizando un pequefio cajeado en la zona de las miras ya colocadas.

Figura 6. Colocacidn de las bandas eldsticas.

Replanteo vertical de las fabricas sin bandas eldsticas

En las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico sin bandas elasticas en la base, la colocacion de
las reglas se realizara del siguiente modo:

1. Se replantea la fabrica al espesor del ladrillo.

2. Se colocan las miras de los extremos de la fabrica enrasadas con la linea de replanteo, alineadas y
aplomadas.

3. En el caso de que por la longitud de la fabrica sea necesaria la colocacion de una mira intermedia, se
disponen dos cuerdas de mira a mira, y se coloca la mira intermedia aplomada, enrasada con la linea
de replanteo y alineada con las miras de los extremos.

Una vez colocadas las miras enrasadas con la linea de replanteo y aplomadas, se realiza el escantillado o

replanteo vertical de las hiladas. El escantillado se realiza segun el siguiente proceso:

1. Se mide y se marca en una regla colocada y aplomada el nivel de referencia de 1 metro tomado desde
el punto mas alto del suelo o forjado.

2. Del nivel de 1 metro de referencia se realiza el corrido de niveles al resto de las miras colocadas y
aplomadas.

3. Se elabora una galga o cercha de transmitir hiladas, marcando el nivel de 1 metro en la galga. Segui-
damente, se marcan las hiladas de abajo a arriba de la galga, no teniendo por qué coincidir la hilada
con el nivel de referencia.

4. Se transmiten las hiladas de la galga a las miras, marcandolas de abajo a arriba y haciendo coincidir
el nivel de referencia de la galga con el de las miras.

5. Se coloca una cuerda tensa entre cada dos miras consecutivas haciendo coincidir en ambas miras el
numero de hilada contado a partir del nivel de referencia. Dicha cuerda servira de guia en la ejecucion
de cada hilada.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

Para una buena ejecucion de la fabrica se recomienda realizar el escantillado de todas las hiladas de
la fabrica.

Un correcto escantillado garantiza la horizontalidad de las hiladas.

1.3. Ajuste vertical

Para determinar el numero de hiladas de las fabricas debe realizarse el ajuste vertical de los pafios
continuos y de los pafios con huecos. El ajuste vertical de una fabrica consiste en conseguir la altura exacta
de la fabrica.

Antes de arrancar la fabrica es necesario definir como se va a realizar el ajuste vertical de la misma.

El ajuste vertical de los pafios continuos hasta el forjado superior se consigue preferiblemente variando
el espesor de la junta horizontal. Para el ajuste vertical de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato,
se podran emplear también piezas cortadas longitudinalmente a la dimension necesitada.

Es conveniente utilizar el menor numero de piezas cortadas posible para realizar el ajuste vertical de
la fabrica.

En el caso de que para realizar el ajuste vertical de la fabrica sea necesario el empleo de piezas
cortadas longitudinalmente, éstas deberan colocarse en la ultima hilada de coronacion de la fabrica.

Entre la ultima hilada de la fabrica y el forjado superior, debe dejarse una holgura aproximada de 2 a 4
cm para el posterior recibido del tabique. Debido a las irregularidades del forjado, dicha holgura podra ser
mayor puntualmente.
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EJECUCION CORRECTA: Ajuste de la altura de una EJECUCION INCORRECTA: Ajuste de la altura de una

fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato

aumentando el espesor de las juntas horizontales. colocando una pieza cortada longitudinalmente a
mitad de la fdbrica.

Figura 7. Ejemplos de ejecucion correcta e incorrecta del ajuste vertical de las fdbricas.
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EJECUCION INCORRECTA: Ajuste de la altura de una EJECUCION CORRECTA: Ajuste de la altura de una
fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato dejando fdbrica de ladrillo perforado aumentando el espesor de
una distancia de la ultima hilada de la fdbrica al las juntas horizontales.

forjado de mds de 4 cm.

Figura 7 bis. Ejemplos de ejecucion correcta e incorrecta del ajuste vertical de las fdbricas.

En el ajuste vertical de un pafio con un hueco, se ajustan las tres alturas que se generan:
— La altura del antepecho.

— La altura del hueco.

— La altura desde el dintel hasta el forjado superior.

[ALTURA|
— DINTEY

[ACTURA |
—— HUECO

CHO—

[ ALTURA |

| ANT

Figura 8. Alturas a ajustar en una fdbrica con un hueco.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

2. DISPOSICION DE LAS BANDAS ELASTICAS

ERDA:

De acuerdo con lo explicado en el capitulo 2. Nuevo disefio de la tabiqueria cerdmica para el

cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion de este manual, en funcion del tipo de fabrica de

que se trate, las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato pueden tener que llevar bandas

eldsticas:

— Enlabaseylo enunlateral (en el caso de tabiques interiores, hojas interiores de fachada
o de medianeria).

N

Con bandas eldsticas en la base. Con bandas eldsticas en la base y con bandas eldsticas en
vertical.

Figura 9. Tipos de tabiques Silensis.

@HISPALYT
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Con bandas eldsticas en vertical. Sin bandas eldsticas.

Figura 9 bis. Tipos de tabiques Silensis.

— En el perimetro (en el caso de las paredes separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B con
trasdosados ceramicos a ambas caras).

Silensis Tipo 2A. Silensis Tipo 2B.

Silensis Tipo 1B.

Figura 10. Soluciones de paredes separadoras Silensis de dos o tres hojas, con bandas eldsticas perimetrales en, al menos, una

de sus hojas.
12 MABRI 2012



3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

2.1. Dimensiones de las bandas elasticas

El ancho de las bandas elasticas debera ser mayor al espesor de la fabrica, garantizandose en todo
momento que el ladrillo no va a entrar en contacto con el elemento del cual se quiere desconectar.

Figura 11. Ancho de la banda eldstica mayor que el espesor de la fdbrica sin revestir.

Se recomienda que el ancho de las bandas elasticas sea, al menos, 4 cm mayor que el espesor de la
fabrica sin revestir, de tal modo que, por ejemplo, en una separadora Silensis Tipo 2A, 2B o 1B, en las hojas
ligeras con bandas elasticas perimetrales, la banda elastica sobresalga:

— En el caso de las bandas elasticas de la base y de los laterales: 2 cm a cada lado de la fabrica.

— En el caso de las bandas elasticas de la cima: 3 cm hacia el exterior y 1 cm hacia el interior.

\
ensis-2A

=~

\
d%raSiI

N\ \
Separa

Figura 12. Banda eldstica 4 cm mds ancha que el espesor de la fdbrica sin revestir. Pared separadora de dos hojas Silensis Tipo 2A que
acomete a un pilar.

Los motivos por los cuales se recomienda que el ancho de la banda elastica sea mayor que el espesor de
la fabrica sin revestir son los siguientes:
— Evitar que las rebabas de la pasta de agarre conecten rigidamente la fabrica al elemento del cual se
quiere desconectar (forjado, pilar o muro), facilitando su eliminacion tras el montaje de la fabrica.

@HISPALYT
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Figura 13. Tabique con bandas eldsticas en la base, de ancho igual al espesor de la fdabrica. Conexion de la fdbrica con el forjado
inferior a través de las rebabas de pasta agarre.

— Facilitar la ejecucion de la desconexion de los revestimientos cuando corresponda.

En aquellos casos en los que sea necesaria realizar la desconexion de los revestimientos, con el fin de
facilitar la ejecucion, se recomienda que la banda elastica sobresalga 1 ¢cm con respecto a la fabrica
revestida por el lado en el que se vaya a realizar la desconexion.
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Tabique que acomete a una separadora Silensis Tipo 1A. Hoja interior de fachada que acomete a una separadora Silensis Tipo TA.

Figura 14. Ancho de la banda eldstica en vertical 1 cm mayor que el espesor de la fdbrica revestida por el lado en el que se vaya a
realizar la desconexion. Er: Espesor del revestimiento. El: Espesor del ladrillo.

]

===

Separadora Silensis 2A

Figura 15. Encuentro de una separadora Silensis Tipo 2A con el forjado superior. Ancho de la banda eldstica de la cima 1 cm mayor que
e el espesor de la fdbrica revestida. Er: Espesor del revestimiento. El: Espesor del ladrillo.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

2.2. Colocacion de las bandas elasticas

<
Antes de iniciarse el levantamiento de la fabrica, en caso de Ilevarlas, se colocaran las bandas elasticas %
de la base y de los laterales, centradas respecto a la linea de replanteo del tabique.

Figura 16. Colocacidn de las bandas eldsticas en la base y en los laterales antes del levantamiento de la fdbrica.

Las bandas elasticas se pueden adherir con yeso, pegamento escayola, o cualquier otro material de
agarre que garantice una buena adherencia de la fabrica a la banda elastica. En ningun caso se empleara
mortero de cemento para el pegado de la banda elastica, puesto que no existe una buena adherencia entre el

mortero de cemento y la banda elastica.

Pegamento o yeso Mortero de cemento Sin pasta de agarre

EJECUCION CORRECTA: pegado de la EJECUCION INCORRECTA: pegado de la  EJECUCION INCORRECTA: colocacion
banda eldstica al forjado con banda eldstica al forjado con mortero  de la banda eldstica sin pasta de
pegamento o yeso. de cemento. agarre.

Figura 17. Ejecucidn correcta/incorrecta del pegado de las bandas eldsticas al forjado inferior.

Las bandas elasticas se deben colocar a tope una tras otra, sin dejar discontinuidades entre las mismas,
evitandose en todo momento que la fabrica o la pasta de agarre entre en contacto con el elemento
constructivo (forjado, pilar o muro) del cual se quiere desconectar.

@HISPALYT
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MANUAL DE EJECUCION DE FABRICAS DE LADRILLO PARA REVESTIR

Figura 18. Colocacion correcta e incorrecta de las bandas eldsticas de la base y de los laterales de las fdbricas.

Si donde estaba prevista la disposicion de una banda elastica se dejaran zonas sin colocarla, se
producirian conexiones rigidas entre la fabrica y el elemento constructivo del cual se queria desconectar,
apareciendo puentes acusticos que pueden dar lugar a problemas de falta de aislamiento acustico en el
edificio.

Para la colocacion de las bandas elasticas en la zona de las miras se realizara un pequefio cajeado. Dicho
cajeado debera ser lo mas pequefio posible, asequrandonos de que en todo momento la fabrica va a quedar
apoyada sobre la banda elastica y no va a entrar en contacto con el forjado inferior.

—

N\

<

N7~

Cajeado CORRECTO de la banda eldstica: el ladrillo apoya sobre la banda eldstica.

Figura 19. Cajeado correcto e incorrecto de las bandas eldsticas de la base en la zona de las miras.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico
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Cajeado INCORRECTO de la banda eldstica: rotura excesiva de la banda eldstica, de forma que el ladrillo o la pasta de agarre entran en
contacto con el forjado inferior.

Figura 19 bis. Cajeado correcto e incorrecto de las bandas eldsticas de la base en la zona de las miras.

En el encuentro de las fabricas con los huecos, las bandas elasticas se dispondran por debajo de las
puntas de los largueros, de tal modo que el recibido de las mismas se haga contra la banda elastica,
evitandose su conexion rigida con el forjado inferior.

< S

Figura 20. Punta del precerco recibido contra la banda eldstica.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

3. AJUSTE HORIZONTAL

El ajuste horizontal de una fabrica consiste en definir el numero y la longitud de las piezas a colocar en
una hilada para conseguir la medida exacta de la fabrica.

Para realizar el ajuste horizontal es necesario tener en cuenta la ubicacion y dimensiones de los huecos,
las dimensiones de los tramos de fabrica delimitados por elementos estructurales, etc.

El ajuste horizontal se realiza cortando piezas a la longitud necesaria.

Es conveniente utilizar el menor numero de piezas cortadas posible para ajustar la longitud del muro.

El ajuste horizontal debe hacerse respetando la ley de traba, es decir, de forma que la distancia en
horizontal entre dos juntas verticales de dos hiladas consecutivas de la fabrica sea mayor que 1/4 de la
longitud de la pieza (soga), recomendandose que sea entre 1/2 y 1/3 de la longitud de la pieza (soga).

(40cm)

DaL/4
(>10cm)

Figura 21. Ley de traba en una fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato, distancia horizontal entre juntas verticales.

Cuando el tabique acomete a un elemento vertical (pilar, cerco o precerco de puertas o ventanas, u otra
fabrica de piezas de distinto formato), para mantener la ley de traba entre hiladas consecutivas en la fabrica,
es inevitable la colocacion de piezas cortadas en la union a dicho elemento vertical. En ese caso, se debera
colocar la testa con "corte de fabrica" en el encuentro con el elemento vertical, dejando la testa con el corte
realizado con paleta, como junta central de la fabrica.
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Corte de fabrica

Corte de paleta

Figura 22. Colocacion de las piezas cortadas transversalmente en la fabrica.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

4. ARRANQUE DE LAS FABRICAS

ERDA:

Arranque de las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico

Las fabricas de ladrillo perforado o bloque cerdmico se emplean habitualmente en las
separadoras de una sola hoja Silensis Tipo 1A o en las hojas pesadas de las separadoras Silensis
de dos y tres hojas, Silensis Tipo 2B y Silensis Tipo 1B.

De acuerdo con lo explicado en el capitulo 2. Nuevo disefio de la tabiqueria ceramica para el
cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion de este manual, el arranque de estas fabricas se
realizaré sobre el forjado inferior, interrumpiéndose el suelo flotante entre distintas unidades de
uso.

Arranque de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato

Las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato se emplean habitualmente en tabiqueria
interior y en las hojas ligeras con bandas elasticas perimetrales de las separadoras de dos y tres
hojas, Silensis Tipo 2Ay 2B, y Silensis Tipo 1B.

De acuerdo con lo explicado en el capitulo 2. Nuevo disefio de la tabiqueria cerdmica para el
cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion de este manual, el montaje de las fabricas de
ladrillo hueco de pequefio formato se puede realizar sobre el forjado inferior o sobre el suelo flo-
tante.

@HISPALYT
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otro lado, el arranque de la fabrica, en funcion de si existe o no exigencia de aislamiento
ico en vertical, se puede tener que realizar con o sin banda elastica en la base.

1
1 1 1 |
L1 1 1 |
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1 1 1 |
L 1 1 1 |
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Tabique interior con banda  Tabique interior sin banda  Tabique interior sin banda  Tabique interior con banda

eldstica en la base que eldstica en la base que eldstica en la base que eldstica en la base que

arranca sobre el forjado. arranca sobre el forjado. arranca sobre el suelo arranca sobre el suelo
flotante. flotante.

Figura 23. Tipos de arranque de los tabiques.

m I =

Figura 24. Arranque de una separadora Silensis Tipo 1A.

]

Pared separadora Silensis Tipo 2A que arranca Pared separadora Silensis Tipo 2A que arranca
sobre el forjado. sobre el suelo flotante.

Figura 25. Tipos de arranque de una separadora Silensis Tipo 2A.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico
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Pared separadora Silensis Tipo 2B que arranca Pared separadora Silensis Tipo 2B en la que la
sobre el forjado. hoja ligera arranca sobre el suelo flotante.

Figura 26. Tipos de arranque de una separadora Silensis Tipo 2B de ladrillo hueco de pequefio formato.

E _

Figura 27. Tipos de arranque de una separadora Silensis Tipo 1B.

El tipo de arranque de las fabricas, sobre el forjado o suelo flotante, y con o sin banda elastica,
debera venir definido en el proyecto.

4.1. Arranque de las fabricas de ladrillo hueco de pequeiio formato con banda elastica
en la base

El arranque de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato se realizara habitualmente con bandas
elasticas en la base.

Una vez pegadas las bandas elasticas al forjado inferior o suelo flotante, independientemente del
material de agarre que se emplee para la ejecucion de la fabrica, el montaje de la primera hilada del tabique
se realizara con yeso, garantizandose una buena adherencia del ladrillo a la banda elastica y mejorandose la
estabilidad del tabique durante su ejecucion.
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En el arranque de los tabiques con banda elastica en la base no se empleara mortero de cemento,
puesto que no existe una buena adherencia entre el mortero y la banda elastica.

La no colocacion de yeso entre la banda elastica y la primera hilada del tabique, podria dar lugar a
futuros problemas de fisuracion.

El montaje de la primera hilada de la fabrica se realizara garantizando en todo momento que el
ladrillo queda apoyado en su totalidad sobre la banda elastica, no existiendo conexion alguna entre la
fabrica y el forjado inferior.

Figura 28. Arranque de una fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato sobre el forjado inferior con banda eldstica.

4.2. Arranque de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato sin banda elastica
en la base

En ocasiones, el arranque de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato se realizara sin banda
elastica.

En los tabiques sin banda elastica en la base, para la colocacion de la primera hilada del tabique, se
dispondra una cama continua de pasta de agarre (mortero de cemento o yeso) sobre el forjado o suelo
flotante.

En aquellas zonas en las que el riesgo de humedad sea muy elevado, incluso en los tabiques de ladrillo
hueco que se ejecuten con yeso, la cama continua de pasta de agarre sobre el forjado inferior debe realizarse
con mortero de cemento.

La cama continua de mortero de cemento podra tener mayor espesor que el resto de los tendeles, con
el fin de compensar las posibles irreqularidades del forjado y garantizar que la primera hilada del tabique
sea perfectamente horizontal, lo cual es imprescindible para que el resto de hiladas también lo sean.
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Figura 29. Arranque de una fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato sobre el forjado inferior sin banda elastica.

4.3. Arranque de las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico

Para la colocacion de la primera hilada de la fabrica, se dispondra una cama continua de mortero de
cemento sobre el forjado. La cama continua podra tener mayor espesor que el resto de los tendeles, con el fin
de compensar las posibles irreqularidades del forjado.

La cama continua de mortero de cemento podra tener mayor espesor que el resto de los tendeles, con
el fin de compensar las posibles irreqularidades del forjado y garantizar que la primera hilada de la fabrica
sea perfectamente horizontal, lo cual es imprescindible para que el resto de hiladas también lo sean.

Figura 30. Arranque de una fabrica de bloque ceramico sobre el forjado inferior.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

5. EJECUCION DE LAS HILADAS

5.1. Ejecucion de las hiladas de ladrillo hueco de pequeio formato

Como material de agarre para el levantamiento de tabiques de ladrillo hueco de pequefio o mediano
formato, se empleara yeso o mortero de cemento, dependiendo del caso. En las fabricas de ladrillo hueco
doble se empleara mortero de cemento. En las fabricas de ladrillo hueco sencillo se empleara yeso o mortero
de cemento, segun la humedad de la estancia.

La colocacion de las piezas de ladrillo hueco de pequefio formato se realiza a restregon. Para ello, se
sigue el siguiente proceso:

1. Se aplica suficiente pasta de agarre en el canto de las piezas de la hilada inferior y en la testa de la
pieza a colocar.

2. Se desliza la pieza a colocar sobre la pasta de agarre dispuesta en la hilada inferior, haciendo presion
hacia abajo y hacia la testa de la pieza anteriormente colocada, de tal modo que la pasta rellene la
totalidad de la junta vertical.

3. Se golpea la pieza colocada con la paleta hacia abajo y lateralmente hasta conseguir el enrasado
horizontal y la alineacion vertical correcta.

4. Se retira el material de agarre sobrante que haya rebosado al colocar la pieza.

—

Figura 31. Colocacion de las piezas de ladrillo hueco de pequefio formato.
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En todo momento, las piezas se colocaran respetando la ley de traba, es decir, de forma que la
distancia en horizontal entre dos juntas verticales cualesquiera de dos hiladas consecutivas de la fabrica,
sea mayor que 1/4 de la longitud de la pieza (soga), recomendandose entre 1/3 y 1/2 de la longitud de la
pieza (soga).

(40cm)

D>L/4
(210cm)

Figura 32. Ley de traba.

El levantamiento del tabique se debe realizar de tal modo que el material de agarre utilizado, yeso o
mortero de cemento, Ilene totalmente los tendeles y llagas de la fabrica.

En las fabricas en las que se emplee yeso como pasta de agarre, se recomienda que el espesor de las
juntas horizontales y verticales no sea superior a 0,5 cm.

En las fabricas en las que se emplee mortero de cemento como pasta de agarre, se recomienda que el
espesor de las juntas horizontales y verticales sea como minimo de 1 cm, estando comprendido entre 1y
1,5 cm.

En todas las hiladas, la ultima pieza que se coloca se introduce dejando una junta vertical abierta entre
piezas en la penultima llaga. Esta junta vertical abierta se rellena con pasta de agarre antes de la ejecucion de
la siguiente hilada.

Se iran ejecutando las diversas hiladas de la fabrica hasta alcanzar la coronacion del muro.

Cuando se esté ejecutando una fabrica de ladrillo hueco sencillo con mortero de cemento, con el fin de
dar una mayor estabilidad a la fabrica durante su ejecucion, se puede colocar cada 5 hiladas, una hilada con

yeso.
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Figura 33. Fdbrica de ladrillo hueco sencillo ejecutada con mortero de cemento, intercalando una hilada con yeso cada 5 hiladas.

Cuando todavia quede espacio suficiente para poder maniobrar en el encuentro con el forjado superior,
para rematar el encuentro de la fabrica con el forjado superior, se sequiran las instrucciones indicadas en el
apartado 9.1. Recibido de la fdbrica al forjado superior.

El recibido de la fabrica al forjado superior no se realizara antes de que hayan transcurrido 48 horas con
el fin de asegurar que la pasta de agarre haya fraguado.

2
(
»

HE:00 H

Figura 34. Recibido de la fdbrica al forjado superior transcurridas 48 horas del montaje de la fdbrica.

Asimismo, una vez ejecutada la fabrica se procedera al rejuntado de la misma tal y como se especifica en
el apartado 9.2. Rejuntado de la fdbrica.

En tabiques con bandas elasticas en la base deben limpiarse muy bien las rebabas y los restos de
pasta de agarre que hayan caido durante el levantamiento de la fabrica, evitando puntos de conexidn
rigida del tabique con el forjado inferior.
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Montaje CORRECTO una vez eliminadas las rebabas de Montaje INCORRECTO sin eliminar las rebabas de mortero
mortero de cemento. de cemento sobre la banda eldstica, que conectan la
fdbrica con el forjado inferior.

Figura 35. Limpieza de las rebabas de pasta de agarre en contacto con el forjado inferior tras el levantamiento de la fdbrica.

Igualmente, en las fabricas con bandas elasticas en vertical se deben eliminar los posibles restos de
pasta de montaje que pudiesen estar conectando rigidamente la fabrica con el elemento vertical (pilar,
pared, etc.) del cual se quiere desconectar la fabrica.
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Montaje CORRECTO una vez eliminadas las rebabas de Montaje INCORRECTO sin eliminar las rebabas de pasta
pasta de agarre de la banda eldstica en vertical. de agarre sobre la banda eldstica en vertical conectando
ambas fdbricas.

Figura 36. Limpieza de las rebabas de pasta de agarre de las bandas eldsticas en vertical tras el levantamiento de la fdbrica.

La eliminacion de las rebabas de pasta de agarre que hayan caido en el forjado debe realizarse al final
de la jornada, de forma que todavia la pasta de agarre no se haya endurecido demasiado y sea facil su ex-
traccion.
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\—Fabrica sin retacar

Colocacion de
(ltimas hiladas

> >

En la misma
jornada

Eliminacién
de rebabas
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Figura 37. Limpieza de las rebabas de pasta de agarre en contacto con el forjado inferior en la misma jornada.

Cuando un tabique recién ejecutado no esté arriostrado por tabiques perpendiculares y esté expuesto a
la accion del viento, para garantizar su estabilidad durante su fraguado, se recomienda arriostrarlo lateralmente
mediante puntales o miras recibidas con yeso.

5.2. Ejecucion de las hiladas de ladrillo perforado o bloque ceramico

Como material de agarre para el levantamiento de las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico se
emplea mortero de cemento.

La colocacion de las piezas se realiza a restregon. Para ello, se sigue el siguiente proceso:

1. Se aplica suficiente pasta de agarre en la tabla de las piezas de la hilada inferior.

2. Se desliza la pieza a colocar sobre la pasta de agarre dispuesta en la hilada inferior, haciendo presion
hacia abajo y hacia la testa de la pieza anteriormente colocada, de tal modo que la pasta rellene la
totalidad de la junta vertical.

3. Se golpea la pieza colocada con la paleta hacia abajo y lateralmente hasta conseguir el enrasado
horizontal y la alineacion vertical correcta.

4. Se retira el material de agarre sobrante que haya rebosado al colocar la pieza.

@HISPALYT

Figura 38. Colocacion de las piezas de ladrillo perforado.

ABRIL 2012 31




MANUAL DE EJECUCION DE FABRICAS DE LADRILLO PARA REVESTIR

En todo momento, las piezas se colocaran respetando la ley de traba, es decir, de forma que la
distancia en horizontal entre dos juntas verticales cualesquiera de dos hiladas consecutivas de la fabrica,
sea mayor que 1/4 de la longitud de la pieza (soga), recomendandose entre 1/3 y 1/2 de la longitud de la
pieza (soga).

L(24cm) H
HI D>L/4(>6cm)

Figura 39. Ley de traba.

El levantamiento de las fabricas se debe realizar de tal modo que el mortero de cemento penetre en
las perforaciones de la tabla de la pieza y llene totalmente los tendeles y Ilagas de la fabrica.

El espesor de las llagas o juntas verticales sera de 1a 1,5 cm.

En todas las hiladas, la ultima pieza que se coloca se introduce dejando una junta vertical abierta entre
piezas en la penultima llaga. Esta junta vertical abierta se rellena con pasta de agarre antes de la ejecucion de
la siguiente hilada.

Se iran ejecutando las diversas hiladas de la fabrica hasta alcanzar la coronacion del muro.

Cuando todavia quede espacio suficiente para poder maniobrar en el encuentro con el forjado superior,
para rematar el encuentro de la fabrica con el forjado superior, se sequiran las instrucciones indicadas en el
apartado 9.7. Recibido de la fdbrica al forjado superior.

El recibido de la fabrica al forjado superior no se realizara antes de que hayan transcurrido 48 horas, con
el fin de asequrar que la pasta de agarre haya fraguado.

HB:OO R

Figura 40. Recibido de la fdbrica al forjado superior transcurridas 48 horas del montaje de la fdbrica.
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6. CORTE DE LAS PIEZAS

El corte de piezas es necesario, en general, para la ejecucion de los encuentros de las fabricas con otras
fabricas y con otros elementos verticales a los que acometen, como precercos o cercos de puertas y ventanas,
pilares, etc.

6.1. Corte de piezas de ladrillo hueco de pequeinio formato

El corte de las piezas de ladrillo hueco de pequefio formato, tanto longitudinales como transversales, se
realizara generalmente con la paleta.

Para cortar ladrillos huecos de pequefio formato transversalmente con la paleta, el operario, tras marcar
sobre la pieza el corte que debe realizar, tomara el ladrillo con una mano vy, con la paleta en la otra mano,
aplicara uno o varios golpes secos en el punto de corte marcado, produciéndose la rotura de la pieza.

L Q%

Figura 41. Corte transversal con paleta de ladrillo hueco de pequefio formato.

Se evitara el empleo de piezas cortadas transversalmente a una longitud inferior a 8 cm.
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(90/77

Figura 42. Longitud minima de pieza cortada de ladrillo hueco de pequefio formato.

Para cortar ladrillos huecos de pequefo formato longitudinalmente con la paleta, el operario tomara el
ladrillo con una mano vy, con la paleta en la otra mano, mediante la aplicacion de golpes secos, rompera los
alveolos necesarios para conseguir la altura de pieza deseada.

Figura 43. Corte longitudinal con paleta de ladrillo hueco de pequefio formato.

6.2. Corte de piezas de ladrillo perforado o bloque ceramico

El corte transversal de las piezas de ladrillo perforado se realiza habitualmente con la paleta. El operario,
tras marcar sobre la pieza el corte que debe realizar, tomara el ladrillo con una mano v, con la paleta en la otra
mano, aplicara varios golpes secos en el punto de corte marcado, produciéndose la rotura de la pieza.

Cuando se precise un corte muy preciso se empleara radial. Para el corte de piezas de grandes
dimensiones podra ser necesario el empleo de mesa cortadora.

Figura 44. Corte transversal de una pieza de ladrillo perforado empleando la paleta.

@HISPALYT
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Se evitara el empleo de piezas cortadas de una longitud inferior a 1/2 de la longitud de la pieza (soga).

e

Figura 45. Longitud minima de pieza cortada de ladrillo perforado.

@HISPALYT
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7. COLOCAQI()N DEL MATERIAL ABSORBENTE
EN LA CAMARA DE LAS SEPARADORAS
SILENSIS DE DOS O TRES HOJAS

El material absorbente, generalmente lana mineral, se colocara rellenando toda la superficie de la
primera hoja de la separadora, asegurandonos de que no sufra desperfectos ni roturas durante su colocacion.

La lana mineral debera quedar adecuadamente fijada a la primera hoja, evitando que se pueda
desprender o mover hacia el interior de la camara. Se recomienda realizar la fijacion de la lana mineral a la
fabrica mediante pelladas (aplicadas sobre la pared o sobre la lana mineral) o mediante fijaciones mecanicas,
dependiendo del tipo de lana mineral de que se trate, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de lana
mineral.

Figura 46. Colocacion mediante pelladas de la lana mineral en una pared separadora Silensis de doble hoja.

@HISPALYT
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La lana mineral se debe colocar entre las dos hojas de la pared de ladrillo después de finalizar por
completo el levantamiento de la primera hoja y retacarla por ambas caras.

La lana mineral se colocara rellenando completamente toda la superficie de la primera hoja de la
separadora, garantizandose la perfecta unidn entre paneles y evitandose en todo momento que quede algun
hueco de aire.
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Ejecucion CORRECTA: la lana mineral rellena toda la Ejecucion INCORRECTA: la lana mineral no rellena toda
superficie de la primera hoja de la separadora. la superficie de la primera hoja de la separadora.

Figura 47. Colocacion correcta/incorrecta de la lana mineral.

En el caso de que la colocacion de la lana mineral no se realice como se ha recomendado anteriormente,
fijandola a la primera hoja de la pared mediante pelladas o con fijaciones mecanicas, sino que se realice
apoyando el material directamente sobre las hojas, la sequnda fabrica se debe levantar paulatinamente, de tal
forma que se pueda ir introduciendo al mismo tiempo la lana mineral rellenando completamente los huecos,
cuidando que cada panel quede apoyado sobre el inferior, rellenando todo el espacio entre las dos paredes de
fabrica de ladrillo (sin dejar niguin tipo de camara), y garantizando la perfecta union de todos los encuentros
entre paneles. Este tipo de colocacion es menos recomendable que las anteriores por existir un mayor riesgo
de que no se ejecute adecuadamente.

Se recomienda no doblar el material en las esquinas, ya que se podrian generar huecos de aire en la
cavidad. Las esquinas deben resolverse acometiendo en la zona del encuentro las planchas de la lana mineral de
las dos fabricas que la forman, garantizandose en todo momento que las juntas queden perfectamente unidas.

Ejecucién CORRECTA: acometiendo dos planchas de Ejecucion INCORRECTA: doblando el material en las
material en la esquina, garantizando la ausencia de esquinas.
&ﬁ HISPALYT huecos de aire.

Figura 48. Colocacion correcta/incorrecta de la lana mineral en las esquinas.
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Cuando sea necesario cortar el material para ajustarlo a las dimensiones de la pared, se cortara

utilizando un cuter o cuchillo previamente a su instalacion. %<

Figura 49. Corte de la lana mineral.

Durante su instalacion se debera proteger el material de posibles contaminaciones de mortero o
cemento, de las inclemencias climatoldgicas que podrian deteriorarlo o generar contactos rigidos. En este
sentido, en la medida de lo posible, se recomienda no dejar descubierta la lana mineral ya fijada a la primera
hoja de la pared una vez finalizada la jornada de trabajo.

@HISPALYT

ABRIL 2012 39







3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

8. FORMACION DE LOS HUECOS

El espesor del precerco sera igual al espesor de la fabrica revestida.

La colocacion del precerco se realiza sujetando los largueros mediante sargentos a dos reglas aplomadas
y alineadas.

Ve

Figura 50. Sujecidn del precerco de una puerta a una mira mediante sargentos.

Los precercos se colocan sobresaliendo a cada lado de la linea de replanteo de la fabrica el espesor co-
rrespondiente a los revestimientos de la fabrica.

Las miras del precerco no estan colaborando en la definicion de la linea del tabique, puesto que
sobresalen con respecto a la linea de replanteo del mismo. Para que la pieza que acomete al precerco esté
enrasada con la linea de replanteo, es necesario colocar una regla a, aproximadamente, 10 cm del precerco.

Los cercos o precercos se sujetan a las miras, evitandose el apoyo de las puntas de los largueros en el
forjado inferior.
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&y iy

Figura 51. Punta del larguero sin conexidn con el forjado inferior.

Para garantizar una adecuada unidn del precerco a la fabrica, se recomienda colocar al menos 4 anclajes
por larguero en las puertas y 2 anclajes por larguero en las ventanas.

El anclaje superior debe situarse a una distancia de entre 5 y10 cm a la esquina superior del larguero.

En el caso de las puertas, el anclaje inferior debe disponerse a una distancia maxima de 5 cm del suelo,
que se puede aumentar hasta los 10 cm si el larguero tiene puntas clavadas.

El resto de anclajes se colocaran mas o menos equidistantes entre si y centrados en las hiladas.

Figura 52. Colocacion de las reglas en los pafios con huecos.

El recibido de la fabrica al precerco se ejecuta a la vez que se va levantando la fabrica, siguiendo los
siguientes pasos:
Se determina el lugar exacto del anclaje con respecto al ladrillo.
Se realiza un pequefio rebaje en la pieza ajustado al tamaio del anclaje del precerco.
Se deposita la suficiente pasta de agarre en la testa del ladrillo en la que se ha realizado el rebaje.
Se coloca la pieza contra el precerco, comprobando que la pasta de agarre rellene perfectamente la
zona de union.
5. Una vez finalizado el levantamiento de la fabrica, se rejuntaran con yeso los rebajes de las piezas en

los que se insertan los anclajes hasta enrasar con el plano vertical de la fabrica.

N =
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Figura 53. Recibido de las piezas de una fdbrica al precerco de una puerta.

En las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico es habitual colocar el cerco directamente. En
estos casos, el recibido de |a fabrica al cerco se ejecuta de acuerdo con el siguiente proceso:

1. Se colocan unas reglas a ambos lados del hueco, delimitandolo.

2. Se levanta la fabrica dejando los huecos necesarios para la posterior insercion de las patillas del cerco
de la carpinteria y ejecutando un cargadero en el dintel.

3. Se coloca el cerco en el hueco, aplomado y alineado con la fabrica.

4. Segun sea el caso, el cerco se recibe a la fabrica con yeso, esparto untado con pasta de escayola,
mortero de cemento o se ancla a la fabrica mediante fijacion mecanica.
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Levantamiento de la fdbrica dejando los Colocacion del cerco. Recibido de la fdbrica al cerco.

huecos necesarios para la posterior
insercidn de las patillas del cerco de la
carpinteria.

Figura 54. Proceso de formacion del hueco en una fdbrica de ladrillo perforado.

En las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, el vértice superior del dintel se ejecutara colocando
una pieza entera o una pieza cortada "a pistola”, dependiendo de si coincide o no la altura de la hilada con la
altura del dintel.

Cuando se realice el replanteo de la fabrica, se deberan tener en consideracion los huecos de la
fabrica con el fin de que, a la hora de hacer la distribucion de piezas, se evite la colocacion de piezas
cortadas transversalmente en la hilada del dintel.

Las piezas cortadas transversalmente que acometen al larguero tendran una longitud superior a 8 cm.
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Ejecucion INCORRECTA: pieza cortada dispuesta en la zona central Ejecucion INCORRECTA: pieza en la jamba de 5 cm.
del dintel.

Figura 55. Encuentro de una fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato con la carpinteria.

En las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico no es viable el corte de piezas longitudinalmente
ni “a pistola”, por lo que para la formacion del hueco se realizara el replanteo vertical de la fabrica variando
el espesor de las juntas horizontales de tal modo que se llegue con pieza entera a la hilada que conforma el
dintel del hueco.
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Figura 56. Encuentro de una fdbrica de ladrillo perforado con la carpinteria.

Cuando una fabrica con una puerta deba recibirse a una fabrica perpendicular a la misma, existiendo
poca distancia entre el precerco de la puerta y la fabrica perpendicular, el modo de ejecucion del encuentro
variara en funcion del valor de dicha distancia:

Distancia del precerco a la fdbrica perpendicular menor a 5 cm:

1. Se levanta la primera fabrica.
@H.SPALYT 2. Se determina el lugar exacto del anclaje con respecto al ladrillo.

3. Se realiza un pequefo rebaje en las piezas de la primera fabrica en las zonas donde se vayan a
insertar las claveras del precerco.
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4. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas para el levantamiento de la sequnda fabrica.

5. Se coloca el precerco sujetandolo mediante sargentos a dos reglas aplomadas, insertando las claveras
del precerco en los rebajes de las piezas.

6. Se levanta el resto de la sequnda fabrica y se recibe el precerco a la fabrica con yeso.

Figura 58. Recibido de dos carpinterias a una fdbrica perpendicular.

Distancia del precerco a la fdbrica perpendicular mayor de 5 cm:

1.

Se colocan las reglas aplomadas y alineadas necesarias para el levantamiento de la primera fabrica.
Ademas de las reglas necesarias para el montaje de la fabrica, se coloca una regla alineada y
aplomada en el lugar donde vaya acometer la fabrica perpendicular con la puerta. Dicha regla servira
para definir la vertical en la que es necesario dejar las aberturas en la primera fabrica para el trabado
de las piezas de la sequnda fabrica.

. Se levanta la primera fabrica, dejando cada dos hiladas una abertura para la traba del sequndo tabi-

que.
Se colocan las reglas aplomadas y alineadas necesarias para el levantamiento de la sequnda fabrica,
dejando la regla situada en la zona de las aberturas de la primera fabrica.

Se coloca el precerco sujetandolo mediante sargentos a dos reglas aplomadas.

A través de las aberturas dejadas en el primer tabique, por el otro lado del tabique, se introducen las
piezas de la sequnda fabrica, cortadas a una longitud igual a la suma del espesor del primer tabique
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mas la longitud del tramo corto. Antes de introducir la pieza es necesario haberle realizado un rebaje
en la zona donde se insertan las claveras del precerco.

6. Para rellenar el tramo corto de la sequnda fabrica en las hiladas en las que no se realiza la traba, se
colocan piezas cortadas a la longitud necesaria.

7. Se levanta el resto de la sequnda fabrica.

8. Cuando se realice el rejuntado de la fabrica, se reciben los rebajes realizados en las piezas en los que
se insertan las claveras del precerco.
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Figura 59. Recibido de la carpinteria a una fdbrica perpendicular situada a una distancia mayor de 5 cm, dejando las aberturas
correspondientes en la fdbrica perpendicular para introducir el tramo corto comprendido entre la fdbrica y el precerco.

Siempre que la longitud del tramo corto lo permita, el levantamiento de la sequnda fabrica se realizara
manteniendo la ley de traba entre hiladas.
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Figura 60. Recibido de la carpinteria manteniendo la ley de traba en el tramo corto de la fdbrica.

El recibido de los precercos a las fabricas se realizara con yeso. En el caso de puertas cortafuegos u otras
puertas pesadas, el recibido de los precercos a las fabricas se realizara con una estopada compuesta de
esparto o fibra de sisal y escayola.

Una vez recibidos los precercos a las fabricas, se recibiran las puntas de la parte inferior de los largueros.
En el caso de las fabricas con bandas elasticas en la base, el recibido de las puntas se realizara contra la banda
elastica, evitando que se produzca una union rigida del larguero con el forjado inferior.
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Figura 61. Recibido de las puntas de los largueros al forjado inferior.

Para la ejecucion de los dinteles de las ventanas, se asentaran las piezas cortadas longitudinalmente
sobre el dintel, y posteriormente, al igual que en el resto de la fabrica, se procedera a su recibido al forjado
superior con yeso.

=pEpant

Figura 62. Ejecucion del dintel de las ventanas.
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9. REMATE DE LA FABRICA

Para finalizar la ejecucion de las fabricas es necesario:
— Recibir la fabrica al forjado superior.
— Realizar el rejuntado de la fabrica.

9.1. Recibido de la fabrica al forjado superior

RDA:

De acuerdo con lo explicado en el capitulo 2. Nuevo disefio de la tabiqueria ceramica para el
cumplimiento del Cddigo Técnico de Ia Edificacion de este manual, las fabricas de ladrillo perforado
o bloque ceramico, tanto si forman parte de una solucion de pared separadora de una sola hoja
Silensis Tipo 1A, como si forman parte de una solucidn de pared separadora de dos o tres hojas
Silensis Tipo 2B 0 1B, se reciben directamente al forjado superior.

\ i

Figura 63. Pared separadora Silensis Tipo 1A.
Sin embarqgo, las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato podran llevar o no bandas
elasticas en la cima en funcion de la solucion constructiva:

— Los tabiques y hojas interiores de fachada y medianerias de ladrillo hueco de pequefio
formato, normalmente, no llevaran bandas elasticas en la cima, recibiéndose la fabrica & iseanyt

directamente al forjado superior. "'* .
CSIC
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Figura 63 bis. Tabiques y hojas interiores de fachada y medianerias sin bandas eldsticas en la cima'y con bandas eldsticas en la base.

— Las hojas de ladrillo hueco de pequefio formato de las separadoras Silensis Tipo 2A, 2By
1B, llevaran bandas elasticas en el perimetro y por tanto, en la cima, recibiéndose la
fabrica contra la banda elastica.

Silensis Tipo 2A. Silensis Tipo 2B.

Silensis Tipo 1B.

Figura 64. Paredes separadoras Silensis con bandas eldsticas en el perimetro de las hojas ligeras.

La ultima hilada de la fabrica no debe ajustarse al forjado superior, sino que debe dejarse una holgura de
& isearvt 2 a 4 cm entre la fabrica y el forjado superior, que se rematara de un modo u otro dependiendo del tipo de

fabrica de que se trate. Debido a las irreqularidades de los forjados superior, esta holgura podra ser mayor
puntualmente.
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Figura 65. Holgura entre la fdbrica y el forjado superior de 2 a 4 cm.

En funcion de si la fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato Ileva o no bandas elasticas en la cima,
el remate del encuentro de la fabrica con el forjado superior se realizara de un modo u otro.

El retacado de las fabricas, interponiendo o no banda elastica, permite absorber pequefias deformaciones
de los forjados, evitando que la fabrica entre en carga.

9.1.1. Recibido de las fdbricas sin bandas eldsticas en la cima

Este tipo de encuentro se dara, generalmente, en los tabiques, hojas interiores de fachada y medianeria,
y separadoras de una sola hoja Silensis Tipo 1A.

El retacado de la fabrica se realizara contra el forjado superior.
El material que se empleara para realizar el retacado sera yeso.

En el caso de los tabiques interiores y separadoras Silensis de una sola hoja Silensis Tipo 1A, es necesario
realizar el recibido de la fabrica por ambas caras.

i U N

AN L[]

1. Retacado del tabique por una cara. 2. Retacado del tabique por la otra cara.

Figura 66. Retacado de un tabique interior sin bandas eldsticas en la cima.

@HISPALYT

1. Retacado de la separadora por una cara. 2. Retacado de la separadora por la otra cara.

Figura 67. Retacado de una separadora Silensis Tipo 1A contra el forjado superior.
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En el caso de las hojas interiores de fachada o medianeria en las que el recibido de la fabrica sélo se
| %< puede realizar por una cara, nos aseguraremos de que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del ta-
bique.

Figura 68. Retacado de una hoja interior de fachada sin bandas eldsticas en la cima rellenando el 80% de su espesor.

9.1.2. Recibido de las fdbricas con bandas eldsticas en la cima

Este tipo de encuentro se dara, generalmente, en las hojas de ladrillo hueco de pequefio formato de las
separadoras Silensis Tipo 2A, 2By 1B.

En este caso, el retacado de la fabrica se realizara contra la banda elastica.

Para ello, previamente se pegara la banda elastica al forjado superior mediante yeso, de tal modo que la
banda elastica sobresalga 3 cm hacia el exterior de la cdmara y 1 cm hacia el interior de la camara.

El material que se empleara para realizar el retacado sera yeso.

El recibido de la primera hoja de la separadora se realizara por ambas caras. En aquellas hojas de la
separadora en las que el recibido de la fabrica sélo se pueda realizar por una cara, nos aseguraremos de que
el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique.

Una vez realizado el retacado, se eliminaran los posibles restos de yeso que cubran la banda elastica
hasta dejarla visible.

@HISPALYT
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1. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por una cara.

2. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por la otra cara.

3. Retacado de la segunda hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por una cara rellenando el 80% de su espesor.

Figura 69. Retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2A con bandas eldsticas en la cima.

T

1. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por una cara.

2. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por la otra cara.

@HISPALYT

Figura 70. Retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2B con bandas eldsticas en la cima.
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3. Retacado de la sequnda hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por una cara rellenando el 80% de su espesor.

Figura 70 bis. Retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2B con bandas eldsticas en la cima.

En el encuentro de las paredes separadoras con el forjado superior, cuando el forjado sea de bovedillas y
se coloque un falso techo (como suele ocurrir en cuartos de bafio y cocinas), para evitar transmisiones de
ruido a través de posibles roturas en las bovedillas, se recomienda aplicar un material continuo en el forjado
superior con funcidon sellante.

El material sellante podra aplicarse antes o después del montaje de la separadora siempre y cuando se
garantice que no se produzca una conexion rigida de la separadora con el forjado superior a través del mismo.

Como material sellante se podra emplear un material de revestimiento, como enfoscado de cemento,
enlucido de yeso, etc.

El material sellante se aplicara en una franja en toda la longitud de la separadora y un ancho que, segun
la posicion relativa del forjado y separadora, sera:
— Cuando las viguetas discurran en paralelo a la separadora, desde una vigueta a otra.

Aplicacion del material sellante an-
tes del montaje de la separadora. pués del montaje de la separadora.

Figura 71. Aplicacion de un material sellante en un forjado con viguetas paralelas a una separadora Silensis Tipo 2A.

&ﬁ USRS Aplicacion del material sellante an- Aplicacion del material sellante des-
tes del montaje de la separadora. pués del montaje de la separadora.
. Figura 71 bis. Aplicacidn de un material sellante en un forjado con viguetas paralelas a una separadora Silensis Tipo 1A.
CSIC
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— Cuando las viguetas discurran en perpendicular a la separadora, un ancho de 60-80 cm.

Aplicacion del material sellante antes del montaje de la Aplicacion del material sellante después del montaje de
separadora. la separadora.

Figura 72. Aplicacidn de un material sellante en un forjado con viguetas perpendiculares a una separadora Silensis Tipo 2A.

@Q’%@Q

Aplicacion del material sellante antes del montaje de la Aplicacién del material sellante después del montaje de
separadora. la separadora.

Figura 72 bis. Aplicacion de un material sellante en un forjado con viguetas perpendiculares a una separadora Silensis Tipo 1A.

9.2. Rejuntado de la fabrica

Una vez ejecutada la fabrica, se procedera al rejuntado de:
— Los cajeados realizados en las trabas de los encuentros entre fabricas.
— Los rebajes realizados en las piezas de las fabricas para los anclajes de las carpinterias.
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Figura 73. Zonas a rejuntar. .
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Para realizar el rejuntado, se empleara yeso.

Para garantizar el correcto rejuntado, se presionara con la paleta para que el yeso penetre suficientemente
en los alvéolos de las piezas.

En las zonas humedas en las que se vaya a alicatar aplicando previamente una capa de reqularizacion de
enfoscado de mortero, con el fin de evitar problemas de adherencia entre el yeso y el enfoscado de mortero,
se recomienda que el rejuntado se realice con mortero de cemento.

@HISPALYT
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10. EJECUCION DE LOS ENCUENTROS

10.1. Encuentro de las fabricas de ladrillo hueco de pequeiio formato con otras fabricas

ERDA:

De acuerdo con lo explicado en el capitulo 2. Nuevo disefio de la tabiqueria ceramica para el
cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion de este manual, la unién de las fabricas de ladrillo
hueco de pequefio formato y de las fabricas de ladrillo perforado o bloque ceramico con otras
fabricas, puede tener que realizarse “rigidamente” (mediante traba o a testa) o “elasticamente”
(mediante interposicion de bandas elasticas), en funcion del tipo de fabricas que se unan, es decir,
dependiendo de sila union es entre dos tabiques interiores, entre un tabiqueinteriory una pared se-
paradora, etc.

Figura 74. Unidn entre dos tabiques interiores de ladrillo hueco de pequefio formato, “rigidamente”, mediante traba.
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Figura 75. Union de un tabique interior de ladrillo hueco de pequefio formato a una separadora Silensis Tipo 2A de ladrillo

hueco de pequefio formato, "rigidamente”, mediante traba.

Figura 76. Unidon de un tabique interior de ladrillo hueco de pequefio formato a una separadora Silensis Tipo 1A

“eldsticamente”, mediante interposicion de banda eldstica.

Figura 77. Encuentro de dos separadoras Silensis Tipo 1A “rigidamente”.
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otro lado, enfuncion de si las fabricas a las que se unen son de piezas de igual o distinto
ato, la union se realizara de distinto modo, pudiendo darse los siguientes casos:

Tipos de fabricas que se unen Tipo de union
Fabrica de ladrillo hueco del mismo Union “rigida”™
formato — Union mediante traba.
Fabrica de ladrillo hueco de distinto Union “rigida”™
Fabrica de ladrillo hueco de formato — Unidnatesta.
pequeiio formato
Fébrica de ladrillo perforado, Unidn “rigida™
ladrillo macizo o bloque ceramico — Unidnatesta.

Unién “eldstica™
— Colocacion de banda elastica.

Fabrica de ladrillo perforado, Unidn “rigida™:
ladrillo macizo o bloque ceramico — Union mediante traba.

Fabrica de ladrillo perforado del mismo formato

o bloque ceramico

Fabrica de ladrillo perforado, Unidn “rigida™
ladrillo macizo o bloque ceramico — Unidn atesta.
de distinto formato

10.1.1. Union rigida
La union “rigida" entre fabricas puede realizarse mediante traba o a testa (con o sin anclajes mecanicos).
Unién mediante traba.

La union mediante traba solo se realizara entre fabricas de piezas de igual formato, es decir, por ejemplo,
si una fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato se une a otra fabrica de ladrillo hueco de pequefio
formato de las mismas dimensiones.

En este caso la union se realiza mediante el enjarje en hiladas alternas de las piezas de las dos fabricas a
unir.

Figura 78. Unién mediante traba de dos fdbricas de ladrillo hueco de pequefio formato. &? HISPALT
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Figura 79. Unidn mediante traba de dos fdbricas de ladrillo perforado.

El enjarje debe realizarse entre al menos 3/4 partes del espesor de las piezas a unir.
Una vez finalizado el levantamiento de las fabricas a unir, se rejuntan los cajeados y las trabas con yeso.

Existen distintos tipos de uniones. Las uniones mas frecuentes que se pueden producir son la union en
“esquina”, en “cruz" o en "T".

Encuentro en esquina
El encuentro en esquina se realiza intercalando las piezas de ambas fabricas en las sucesivas hiladas.

En las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, para realizar el encuentro en esquina se seqguiran
los siguientes pasos:
1. Levantamiento de la primera fabrica disponiendo las piezas de la zona del encuentro en adarajas
(entrantes) y endejas (salientes).
2. Levantamiento de la sequnda fabrica trabandola a la primera de las fabricas.

Figura 80. Unidn mediante traba en esquina de dos fdbricas de ladrillo hueco de pequefio formato.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

En las fabricas de ladrillo perforado el encuentro en esquina se puede ejecutar siguiendo el proceso
anterior o trabando ambas fabricas levantandolas simultaneamente.

Figura 81. Unidn mediante traba en esquina de dos fdbricas de ladrillo perforado.

Encuentro en “cruz"

Para realizar el encuentro en “cruz”, se sequiran los siguientes pasos:

1. Levantamiento de la primera fabrica dejando en la zona de encuentro, en hiladas alternas, las
aberturas necesarias para posteriormente encajar las piezas de las fabricas perpendiculares.

2. Levantamiento de las dos fabricas perpendiculares trabandolas a la primera fabrica.
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Figura 82. Union mediante traba en cruz de una fdbrica de ladrillo hueco de pequefio formato.
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Hilada par
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Figura 83. Unidn mediante traba en cruz de una fdbrica de ladrillo perforado.

Encuentro en “T"

Para realizar un encuentro en "T" de dos fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato se seguiran los
siguientes pasos:
1. Levantamiento la primera fabrica dejando las aberturas necesarias para encajar posteriormente las
piezas de la sequnda fabrica.
2. Levantamiento de la sequnda fabrica trabandola a la primera fabrica.

Figura 84. Union mediante traba en “T" sobre una fdbrica sin ejecutar.

Los encuentros en “T" de dos fabricas de ladrillo perforado o bloque se ejecutan trabando ambas fabricas
levantandolas simultaneamente.
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Figura 87. Union mediante traba en “T" de dos fdbricas de bloque cerdmico.

Unioén a testa.

Este tipo de unidn se realiza, por ejemplo, cuando la fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato se une &
. " e . .. S s . o < HISPALYT
“rigidamente” a una fabrica de piezas de distinto formato (fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato de
distintas dimensiones, ladrillo perforado, ladrillo macizo o bloque ceramico).
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Para realizar este tipo de uniones pueden emplearse o no anclajes mecanicos.

En las uniones a testa es fundamental que el ateste de la fabrica de ladrillo hueco de pequefo formato
se realice colocando el “corte de fabrica" de las piezas en la zona del encuentro, dejando el “corte de paleta o
de radial" de la pieza como junta central de la fabrica.

Asimismo, es importante aplicar abundante pasta de agarre en la testa de las piezas de la zona del en-
cuentro.

Figura 88. Unidn a testa sin anclajes mecdnicos.

En las uniones entre fabricas de piezas de distinto formato, debido a su diferente comportamiento
estructural, se pueden producir movimientos diferenciales entre las fabricas que pueden dar lugar a la
aparicion de microfisuras en el revestimiento en la zona del encuentro de ambas fabricas. Para evitar la
aparicion de dichas microfisuras en el revestimiento, se debe incorporar una banda de refuerzo en la zona de
union entre ambas fabricas. Para su adecuado funcionamiento, la banda de refuerzo se colocara centrada en
el revestimiento, extendiéndose, al menos, 25 cm a cada lado de la union.

Las bandas de refuerzo pueden ser mallas de distintos materiales: fibra de vidrio, metal, etc., siempre y
cuando sean compatibles o estén protegidas frente a los materiales de los revestimientos en los que se situen.

Figura 89. Colocacion de la banda de refuerzo en una union a testa.
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10.1.2. Unién mediante interposicion de banda eldstica

Este tipo de union se realiza cuando un tabique, hoja interior de fachada o medianeria acomete a una
separadora Silensis Tipo 1A.

La colocacion de banda elastica en el encuentro de una fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato
con otra fabrica, tiene como objetivo evitar una union rigida entre ambas fabricas, la cual, en determinados
casos, puede ser muy perjudicial desde el punto de vista acustico.

Una vez levantada la primera fabrica, se pegan las bandas elasticas en la zona del encuentro, empleando
para ello pegamento escayola o yeso.

A continuacion, se levanta la fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato acometiéndola contra las
bandas elasticas, aplicando abundante pasta de agarre en la testa de las piezas de la zona del encuentro.

e
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Figura 90. Unidn mediante interposicion de banda eldstica de un tabique interior a una pared separadora Silensis Tipo TA.

Una vez levantada la fabrica de ladrillo hueco de pequefio formato, se deberan eliminar los restos de
pasta de agarre que estan cubriendo la banda elastica, evitando que se produzcan conexiones rigidas de la
fabrica a la pared de la cual se quiere desconectar.
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Figura 91. Limpieza de las rebabas de pasta de agarre de las bandas eldsticas en vertical.
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Para evitar una unidn rigida en este tipo de encuentros con interposicion de bandas elasticas es
necesario mantener la desconexién entre los revestimientos de ambas fabricas.

Por este motivo, en ningun caso se deben incorporar bandas de refuerzo en los revestimientos de
dicha union.

La aplicacion y desconexion de los revestimientos se realizara conforme a lo recogido en los
apartados de aplicacion del revestimiento de yeso o de ejecucion de los alicatados, segun corresponda.

10.2. Encuentro de una fabrica con un pilar

El encuentro de una fabrica con un pilar se realizara de un modo u otro en funcion del tipo de fabrica
que acometa al pilar, es decir, dependiendo de si la fabrica que acomete al pilar es un tabique interior, una
hoja interior de fachada o de medianeria, o una pared separadora Silensis.

10.2.1. Encuentro de un tabique interior, hoja interior de fachada o medianeria de ladrillo
hueco de pequeiio formato con un pilar

Se recomienda que los tabiques pasen por delante de los pilares cajeandolos, incorporando entre ambos
un material elastico. De este modo, se evita la posible aparicion de fisuras en los revestimientos como
consecuencia de una union a tope del pilar con el tabique, y por otro, se da continuidad a posibles canaliza-
ciones.

Figura 92. Pilar revestido cajedndose con ladrillo.

Si no es posible realizar el cajeado del pilar y se atesta la fabrica contra el mismo, para evitar la aparicion
de microfisuras en el revestimiento en la zona del encuentro del tabique con el pilar, se debera incorporar una
banda de refuerzo centrada en el revestimiento. Para su adecuado funcionamiento, la banda de refuerzo se
colocara centrada en el revestimiento extendiéndose al menos 25 ¢cm a cada lado de la union.

66 ABRIL 2012



3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

Las bandas de refuerzo pueden ser mallas de distintos materiales: fibra de vidrio, metal, etc., siempre y
cuando sean compatibles o estén protegidas frente a los materiales de los revestimientos en los que se situen.

/

Figura 93. Encuentro de un tabique con un pilar sin cajeado. Colocacidn de las bandas de refuerzo.

10.2.2. Encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A con un pilar

El encuentro de una fabrica de ladrillo perforado o bloque ceramico con un pilar se realiza a testa, con o
sin anclajes, y con o sin cajeado de ladrillo.

Se recomienda cajear los pilares con ladrillo hueco, interponiendo entre ambos un material elastico. De
este modo, por un lado se evita la posible aparicion de microfisuras en los revestimientos como consecuencia
de acometer la fabrica contra el pilar, y por otro, se da continuidad a posibles canalizaciones.

Figura 94. Pilar revestido cajedndose con ladrillo.

Si no es posible realizar el cajeado del pilar y se atesta la fabrica contra el mismo, para evitar la aparicion
de microfisuras en el revestimiento en la zona del encuentro del tabique con el pilar, se debera incorporar una
banda de refuerzo centrada en el revestimiento. Para su adecuado funcionamiento, la banda de refuerzo se
colocara centrada en el revestimiento extendiéndose 25 cm a cada lado de la unidn.

Las bandas de refuerzo pueden ser mallas de distintos materiales: fibra de vidrio, metal, etc., siempre y
cuando sean compatibles o estén protegidas frente a los materiales de los revestimientos en los que se situen. (P
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Figura 95. Encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A con un pilar sin cajeado. Colocacion de las bandas de refuerzo.

10.2.3. Encuentro de una separadora Silensis con bandas eldsticas perimetrales en alguna de
sus hojas y un pilar
Este encuentro se da cuando acomete a un pilar una pared separadora Silensis Tipo 2A, 2B o 1B.

Puede resolverse de dos formas: sin cajear el pilar con ladrillo o cajeandolo. La segunda opcion es la mas
recomendable porque posibilita la continuidad de las canalizaciones y evita tener que realizar la desconexion
de los revestimientos.

Encuentro de una separadora Silensis con bandas eldsticas perimetrales en alguna de sus hojas y un pilar sin
cajeado

Se dispondran bandas elasticas en la union de las hojas de ladrillo hueco de pequefio formato y el pilar.

Desconexion
de revestimientos

Figura 96. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado.
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Desconexion
de revestimientos

Figura 97. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado en el que una de las hojas estd alineada con el
pilar.

En el caso de que la fabrica de ladrillo perforado o bloque ceramico forme parte de una separadora Silensis
Tipo 2B y no se cajee el pilar con ladrillo, sélo sera necesario realizar la desconexion de los revestimientos en la
hoja de ladrillo hueco con bandas elasticas perimetrales. En el encuentro de la hoja de ladrillo perforado o bloque
ceramico con el pilar se debera incorporar una banda de refuerzo centrada en el mismo.

e

Desqonexién
de revestimientos

Figura 98. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2B con un pilar sin cajeado.

Para evitar una union rigida en los encuentros con bandas elasticas, es necesario mantener la
desconexion entre el revestimiento del pilary de la fabrica.

Por este motivo, en ningun caso se deben incorporar bandas de refuerzo en los revestimientos de
dicha union.

La aplicacion y desconexion de los revestimientos se realizara conforme a lo recogido en los
apartados de aplicacion del revestimiento de yeso o de ejecucion de los alicatados, segun corresponda.
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Encuentro de una separadora Silensis con bandas eldsticas perimetrales en alguna de sus hojas y un pilar con
cajeado

En las paredes separadoras de 2 o 3 hojas Silensis (Silensis Tipo 2A, 2B y 1B), las hojas de ladrillo hueco
de pequefio formato deberan acometer contra el pilar colocando banda elastica.

Previamente al cajeado del pilar con ladrillo, se envolvera el pilar con un material elastico. Para ello, se
recomienda emplear el mismo material de banda elastica.

El cajeado de ladrillo llevara bandas elasticas en la base.

Figura 100. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar con cajeado.
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Figura 101. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2B con un pilar con cajeado.

Cuando se ejecutan las soluciones Silensis Tipo 2B, es frecuente levantar en primer lugar la pared de
ladrillo perforado acometiéndola directamente contra el pilar, y a continuacién, envolver el pilar con banda
elastica, colocar el material absorbente, y ejecutar la sequnda hoja de la separadora y el cajeado del pilar. En
este caso, la union rigida de la hoja de ladrillo perforado al pilar no supondria un problema para el buen fun-
cionamiento acustico de la pared doble, al garantizarse la desconexion de las dos hojas de la misma mediante
las bandas elasticas colocadas en el perimetro de la hoja de ladrillo hueco y envolviendo el pilar.

Figura 101 bis. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2B con un pilar con cajeado sin colocar banda eldstica en el
encuentro de la fdbrica de ladrillo perforado con el pilar.
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11. ROZAS Y REBAJES

Las rozas y rebajes se realizan en las fabricas para empotrar las instalaciones.

Para su realizacién se tendran en cuenta los siguientes criterios:

— Se realizara el menor niimero posible de rozas.

— Las rozas podran realizarse en vertical y en horizontal, pero nunca en diagonal. Una roza se
considerara vertical cuando tenga una inclinacion superior a 70°.
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Figura 102. Ejecucion correcta e incorrecta de las rozas.
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— Se recomienda realizar las rozas verticales con rozadora eléctrica, y no con puntero o martillo.
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Figura 103. Apertura de rozas mediante rozadora eléctrica.

— En las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, siempre que el tamafio de los tubos a empotrar
lo permitan, al realizar las rozas verticales se rompera unicamente uno de los tabiquillos del ladrillo.

— Las rozas horizontales, de ser inevitables, se realizaran en la zona superior de la fabrica para no
desestabilizarla.
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Figura 104. Roza horizontal correcta (zona superior de la fdbrica) e incorrecta (zona inferior de la fdbrica).

— Se evitara la realizacion de rozas verticales en tramos cortos de tabiques.
— Las rozas verticales se alejaran lo maximo posible de los encuentros con otras fabricas, procurando
que esta distancia no sea menor de 25 cm.
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Figura 105. Distancias minima de una roza vertical a un encuentro con otra fdbrica.

— Las rozas verticales se alejaran lo maximo posible de los huecos de puertas o ventanas, procurando
que esta distancia no sea menor de 15 cm.
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Figura 106. Distancias minima de una roza vertical a una puerta.

— Se evitara realizar el "cosido” de las rozas verticales.
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Figura 107. Ejecucidn correcta e incorrecta de rozas verticales.
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— Las cajas de empalme tendran el tamafio adecuado para evitar tener que romper en exceso la fabrica

< al colocar los tubos.
% — Cuando las cajas de registro se vayan a situar en las proximidades de las puertas, se debe evitar
colocarlas en la diagonal definida desde el vértice de la pieza cortada a pistola y el vértice opuesto
superior de la pieza.

Figura 108. Cajas de registro en las proximidades de puertas.

— En aquellas fabricas que vayan a albergar muchas instalaciones o tubos de mayores dimensiones,
como es el caso de las fabricas de las zonas himedas (cocinas y bafos), se recomienda emplear
fabricas de mayor espesor para evitar la rotura del tabique en todo su espesor.

— El cierre y sellado de las rozas se realizara con yeso o mortero de cemento, dejandolas raseadas con el
tabique.
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Figura 109. Sellado de las rozas con pasta de agarre.

— En las zonas humedas, cuando para realizar el alicatado se vaya a aplicar una capa de regularizacion
de enfoscado de mortero de cemento, para evitar problemas de adherencia entre el mortero de
cemento y el yeso, se recomienda realizar el sellado de las rozas con mortero de cemento.
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— En las fabricas que lleven bandas elasticas, se interrumpira el macizado de las instalaciones en el
encuentro de la fabrica con los forjados inferior y superior, para evitar la union rigida de la fabrica con <
los forjados.

Figura 110. Interrupcidn del macizado de las instalaciones en el encuentro de la fdbrica con los forjados inferior y superior.

— En los tabiques interiores se evitara la coincidencia de rozas por las dos caras de la misma hoja. La se-
paracion minima entre rozas paralelas en las caras opuestas del tabique sera de 20 cm.
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Figura 111. Rozas a ambos lados de un tabique interior correctas e incorrectas.
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12. COMPROBACIONES DEL TABIQUE PREVIAS A <
LA APLICACION DE LOS REVESTIMIENTOS e

Antes de aplicar los revestimientos se deberan realizar las siguientes comprobaciones:

— Se comprobara que el desplome del tabique no sea superior a 10 mm en una altura de planta.

— Se comprobara la planeidad del tabique, de modo que no exista en ninguna diagonal dos puntos con
una diferencia superior de 10 mm.

— Se comprobara que se han colocado las bandas elasticas donde corresponda (base, laterales o
perimetro) en funcion de la solucion constructiva de que se trate (tabique, pared separadora, etc.), de
acuerdo con lo indicado en proyecto.

— En aquellos puntos en los que se haya colocado banda elastica, se comprobara que no se hayan
producido conexiones rigidas a través de la pasta de montaje.

— Se comprobara el correcto retacado de las fabricas.

— Se comprobara que no existen restos de pasta de montaje que puedan dificultar la aplicacion de los
revestimientos.

— Se comprobara la correcta ejecucion y sellado de las rozas.
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3. Puesta en obra de las fabricas de ladrillo hueco de pequefio formato, ladrillo perforado y bloque ceramico

13. REVESTIMIENTOS INTERIORES

En los apartados de aplicacion del revestimiento de yeso o de ejecucion de los alicatados de este manual
se describe la ejecucion de estos revestimientos.

En el caso de que en las separadoras de dos o tres hojas (Silensis Tipo 2A, 2B o 1B) se aplique un
revestimiento interior sobre una hoja con bandas elasticas perimetrales (por ejemplo, un enfoscado de
mortero o un guarnecido de yeso), este se aplicara contra la banda elastica perimetral de la hoja,
garantizandose en todo momento que no se conecta rigidamente la hoja con los elementos de los cuales se
quiere desconectar (forjado superior e inferior, pilares, etc.). Para ello, se recomienda que la banda elastica
tenga un ancho tal que sobresalga hacia el interior de la camara con respecto a la fabrica el espesor del
revestimiento interior mas 1 cm.

7 774
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Figura 112. Aplicacion de un revestimiento intermedio de yeso en una separadora Silensis Tipo 2A.
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